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特殊质量级碳素钢热加工钢棒的标准规范1 
 

本标准以固定的标准号 A576 发布，紧跟着标准号的数字表示原先采用版本的年号，或者是当有修订

时的最新修订版的年号。括号内的数字表示再次批准的年号。上标符号（ε）表示自上次修订或再次批准以

来的编辑变更。 

本标准规范已被美国国防部批准采用。 

 

1. 范围 

1.1 本标准适用于特殊质量碳素钢热加工钢棒。这种质量的钢棒应用于锻造、热处理、冷拉、

机加工和许多用途。钢棒的选用指南载于标准 A400。 

1.2 钢棒应按表 1 规定的钢号供应。可供的钢棒的截面形状和规格见标准 A29/A29M 规定。

特殊质量级碳素钢热加工钢棒以定尺和盘条生产。关于按化学成分生产的合适盘卷的截面形

状和规格应向生产广询问。 

1.3 普通质量碳素钢热加工钢棒属于标准 A575。 

1.4 根据某些最终用途，直接使用钢棒可能需要有更好的表面质量，特殊的化学成分限制、

冶金特性、热处理或表面光洁度，需方可以通过指定补充要求中的一条或几条规定而获得。 

1.5 用英寸-磅单位表示的数值应视为标准值。 

 

2. 引用文件 

2.1 ASTM标准：2 

A29/A29M  热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求 

A400  钢棒化学成分和机械性能选择推荐方法 

A575  普通质量 M 级碳素钢棒材 

E45  测定钢中夹杂物含量的推荐方法 

E527  金属和合金 UNS)编号方法 

2.2 SAE 标准： 

SAE J1086  金属和（UNS）合金编号推荐方法3 

                                                        
1
本规范受 ASTM（美国试验与材料学会）A01 钢、不锈钢及相关合金委员会管辖，并由 A01.15 钢筋分组

委员会直接负责。 

现行版于 2012 年 3 月 1 日批准。2012 年 4 月出版。最初在 1967 年批准。上一版在 2006 年批准为

A576-90b(2006)。DOI: 10.1520/A0576-90BR12。 
2关于引用的 ASTM 标准，请访问 ASTM 网站 www.astm.org，或用 service@astm.org 联络 ASTM 客户服

务部。关于 ASTM 标准年鉴的卷册信息，请参阅 ASTM 网站上的文件摘要页。 
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