
ASTM E11-2013  金属丝筛网及试验筛标准规范 

ASTM E11 - 13   
金属丝筛网及试验筛标准规范 

（中文版） 

Standard Specification for Woven 

Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

美国材料与试验协会 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1



ASTM E11-2013  金属丝筛网及试验筛标准规范 

 2

目  录 

1. 范围 .............................................................................................................................................1 

2. 引用文件 .....................................................................................................................................1 

3. 术语 .............................................................................................................................................2 

4. 订货信息 .....................................................................................................................................3 

5. 筛网要求 .....................................................................................................................................3 

6. 技术要求 .....................................................................................................................................4 

7. 试验筛和筛网证明文件..............................................................................................................8 

8. 试验筛标记 .................................................................................................................................9 

9. 关键词 .........................................................................................................................................9 

补充要求 ........................................................................................................................................10 

附录 （强制性信息） ..................................................................................................................11 

附录 （非强制性信息）...............................................................................................................14 

 

 

 



ASTM E11-2013  金属丝筛网及试验筛标准规范 

金属丝筛网及试验筛标准规范1 
 

本标准是以固定编号 E11 发布；紧跟其后的数字表示最初采用的年份，或者如经修订，最后一次修订

的年份。括号内的数字表示最后一次重新确认的时间。上标（ε）表示上次修订或重新确认仅做了编辑上的

改动。 

本标准已被国防部批准使用。 

 

1. 范围 

1.1 本标准规范规定了下述的技术标准：用于试验筛的金属丝筛网，试验筛的结构，标准试

验筛和非标试验筛筛格尺寸，检验筛网和试验筛的测试流程。这些规定适用于用筛网制成的

公称筛孔尺寸在 20μm 到 125mm 的试验筛。 

1.2 额外的参考信息参见 E161，E323，E2016 及测试方法 C430 和 E2427. 

1.3 涉及筛网筛孔尺寸及金属丝网直径时，单位需用公制；涉及筛框，筛架及筛面时，单位

需用英制。 

1.4 本标准并非想要解决所有的安全隐患，旨在说明本标准的使用者在使用前有责任建立合

适的安全和健康措施及适用的监管限制条件。 

 

2.  引用文件 

2.1 ASTM标准2 

C430  45-μm (No. 325)筛用水凝水泥纯度测试方法 

E161  电铸成形筛精度说明 

E323  试验用穿孔板筛的说明 

E1638  有关筛子，筛分方法，筛分媒体的术语 

E2016  工业用金属丝筛网说明 

E2427  试验筛操作试验可接受的测试方法 

2.2 联邦标准 

                                                        
1
本规范由美国材料试验协会 E29 粒子和喷雾特性委员会管辖，并由 E29.01 筛子、筛分方法、筛分介质分

会直接负责。 
现行版本于 2013 年 10 月 1 日批准，2013 年 10 月发布。最初版本于 1925 年批准。上一版本 E11-09ε1于 2009
年批准。DOI：10.1520/E0011-13。 
2相关 ASTM 标准，可浏览 ASTM 网站，www.astm.org 或与 ASTM 客服 service@astm.org 联系。ASTM 标

准手册卷次信息，可参见 ASTM 网站标准文件汇总。 
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