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前言 

本译文是以日本工业标准为基础，依据工业标准法第 12 章第 1 款中的规定

编制；本日本工业标准草案由日本钢铁联合会与日本标准协会提交，由日本经济

产业省与日本工业标准委员会依据工业标准法第 14 章协商修订； 

JIS Z 2248:1996 修订后由 JIS Z 2248:2006 替代，JIS Z 2204:1996 撤销并由

JIS Z 2248:2006 替代。 

本日本工业标准受版权法保护。 

注意本标准的部分内容可能会与某些现有专利、处于公示期的专利、实用新

型专利或者申请具有技术特征的处于公示期的实用新型专利发生冲突。相关部门

和日本工业标准委员会并不负责鉴别上述专利。 
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金属材料弯曲试验方法 
 

简介 此日本工业标准以 2005 年发行的 ISO 7348 第二版为基础编制，其

中对部分技术内容做出调整。 

资料性附录 A ISO 7348 作为参考资料列于附录 A 中。其中斜体与带点划线

的部分为对原国际标准中存在的问题做出修改的部分。修改内容列表见附录 JA。 

1 试验范围 

该日本工业标准规定了金属材料弯曲试验的方法 

备注：与本标准对应的国际标准和相应符号表示如下： 

ISO 7348:2005 金属材料弯曲试验（MOD） 

ISO/IEC 手册 21 作出符号说明（MOD），已经针对原国际标准做出调整。 

2 参考标准 

本标准的部分条款引用自下述标准的最新版本（包括修正部分）： 

JIS G 0202 钢铁工业（试验）的技术术语 

3 术语和定义 

为了实施本标准，应采用 JIS G 0202 技术标准中的定义 

3.1 试验力  

施加到试件上的用以试验目的的力 

4 试验原理 

弯曲试验是以圆形、方形、矩形或多边形横截面试样在弯曲装置上在规定的

内部半径内，不改变试验力的方向进行弯曲，直至达到规定的弯曲角度，使其变

形，从而检查弯曲部分外表面上是否有裂纹或者其它的缺陷。弯曲试验时，试样

两臂的轴线保持在垂直于弯曲轴的平面内。如为弯曲 180°的弯曲试验，按照相

关产品标准的要求，将试样弯曲至两臂直接接触或两臂相距规定距离且相互平

行，此时用垫块控制距离。 
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