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本标准是以固定代号 B308/B308M 发行的；其后的数字表示原文本正式通过的年号；或在有修订的情

况下，为上一次的修订年号；圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号(ε) 表示对上次修改或重新

确定的版本有编辑上的修改。 

本标准已经被批准用于美国国防部机构。 

 

1. 范围 

1.1 本规范2包含了 6061-T6 铝合金挤压标准结构型材。 

1.2 型材形状仅限于 I 型钢、H 型钢、槽型钢、角钢、T 型钢和 Z 型钢。 

    

                                                       

注 1：其它合金和状态的挤压型材请参阅规范 B221。 

1.3 合金和状态的代号应满足 ANSI H35.1/H35.1M 的要求。统一编号体系合金代号按规程

E527 的规定，也就是说在表 1 前加 A9，或合金 6061 即为 A96061。 

1.4 新铝和铝合金纳入本规范的接受准则见附录 A2。 

1.5 以国际单位制（SI）或英寸-磅单位制表示的数值分别视为标准值。每一种单位制所示的

值不是精确相等。因此，每种单位制应相互独立使用。混用这两种单位制的数值会导致与标

准不相符合。 

1.6 本标准不能详细列明所有安全问题，如有必要，请结合实际情况使用。标准使用者有责

任在使用前建立合适的安全标准和健康规范条例，并明确该规范的使用范围。 

 

2. 引用文件 

2.1 购买材料时以下引用文件的有效版本在一定程度上组成本规范的一部分： 

2.2 ASTM标准：3 

B221        铝和铝合金挤压棒材，条料，线材，型材和管材的规范 

B557        锻造和铸造铝镁合金产品的拉伸试验的试验方法 

B557M      锻造和铸造铝镁合金产品的拉伸试验的试验方法（米制） 

B647        用韦氏硬度仪测定铝合金压痕硬度的试验方法 

B648        用巴氏硬度计测定铝合金压痕硬度的试验方法 

 
1本规范受 ASTM B07 轻金属和合金委员会管辖，并由 B07.03 铝合金锻造产品分委员会直接负责。 
现行版本于 2010 年 5 月 1 日批准，2010 年 6 月出版。原始版本于 1956 年批准，上一版本在 2002 年批准

为 B308/B308M-02。DOI：10.1520/B0308_B0308M-10。 
2 ASME 锅炉和压力容器规章应用见该规章的第 II 章中的相关规范 SB-308。 
3对于参照的ASTM标准，请查看ASTM网站www.astm.org，或联系ASTM客户中心，邮件：service@astm.org。
对于ASTM标准卷册年鉴的信息，参看ASTM网站标准文件摘录页。 
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