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合金钢和不锈钢公称管通用要求的标准规范
①
 

 

本标准是以固定代号A999/A999M发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号；在有修订的情况

下，为最后一次的修订年号；圆括号中数字为最后一次重新确认的年号。上标符号(ε)表示与上次修改或重

新确定的版本有编辑上的变化。  

 

1. 范围 

1.1 本标准
②
包括一组通用要求，除专用材料标准中另有规定外，这些要求适用于下列注明的

ASTM 产品标准。 

标准名称                                          ASTM 标准编号
③ 

无缝和焊接奥氏体不锈钢公称管                                 A312/A312M 

低温用无缝和焊接公称管                                       A333/A333M 

高温用无缝铁素体合金钢公称管                                 A335/A335M 

高温用电弧熔化焊接奥氏体铬一镍合金钢公称管                   A358/A358M 

高温用碳钢和铁素体合金钢锻造及膛孔公称管                     A369/A369M 

高温中央电站用途的无缝的奥氏体钢公称管                       A 376/A 376M 

腐蚀或高温用焊接大直径奥氏体钢公称管                         A409/A409M 

高温用离心铸造铁素体合金钢管                                 A426/A426M 

高温用离心铸造奥氏体钢管                                     A451/A451M 

高温承压用离心铸造铁铬钼高合金管                             A608/A608M 

非退火的焊接奥氏体不锈钢管状产品                             A778 

无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢公称管                           A790/A790M 

单面或双面焊接奥氏体不锈钢公称管                             A813/A813M 

冷加工焊接奥氏体不锈钢公称管                                 A814/A814M 

在腐蚀环境中使用的铁素体/奥氏体不锈钢离心铸造钢管            A872/A872M 

添加填充金属电弧熔化焊接铁素体/奥氏体(双相的)不锈钢公称管     A928/A928M 

喷射成形无缝奥氏体不锈钢公称管                               A943/A943M 

喷射成形无缝铁素体/奥氏体不锈钢公称管                         A949/A949M 

奥氏体铬-镍-硅合金钢无缝和焊接公称管                          A954 

1.2 在产品标准中的要求与本标准的通用要求有抵触时,首先满足产品标准的要求。当某一产

                                                        
①
本试验方法受ASTM的A01《钢，不锈钢及合金》委员会的权限管辖，并且，除非特别指定外，由A01.10

《不锈钢和合金钢管材》分委员会直接负责。  

现版本于 2014 年 3 月 1 日批准，2014 年 3 月出版。原版本在 1998 年批准。前一个最新版是 2013 年批准

的 A999/A999M-13。DOI: 10.1520/A0999_A0999M-14。 
②
 锅炉及压力容器规范参照标准 SA-999 第二章的规定。 

③ 这些名称指的最新一期的相应规范。见 ASTM 标准，第 01.01 年鉴。 
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