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需切口韧性试验的管道部件用碳钢和低合金钢锻件

标准规范1 
 

  本标准发行所采用的代号A350/A350M是固定的，标准代号后紧跟的数字代表着首版年份或最近一次

修订的年份（如果修订）。括号中的数字代表最近一次审批的年份。用字母（ε）做上标表示自上次修订或

重新审批之后做了编辑上的修订。 

本标准规范已被美国国防部批准采用。 

 

1. 范围 

1.1 本规范2适用于主要在低温下使用、要求进行冲击韧性试验的几种牌号碳钢和低合金钢

锻制或轧制法兰、锻制管件及阀门。这些产品是按规定的尺寸或尺寸标准（如第2节列出的

参考规范ASME和API）制造。尽管本规范适用于一些由轧制棒材及无缝管材制成的管件（见

5.3.3节），但并不适用于制造这些棒材或管材的原材料。 

1.2 只要制造商有能力达到规定的要求，对尺寸上不做任何限制。但是，牌号为LF787的3

级钢只能在淬火加沉淀时效热处理后使用。 

1.3 本规范列出的适用于附加试验或检查的补充要求，只有买方在定单中规定时才适用。 

1.4 本规范提供有两种单位，英尺-磅单位和国际（SI）单位。但除非定单中规定采用“米制”

规范代号（SI单位），否则应按英尺-磅单位制提供材料。 

1.5 无论是以英寸-磅为单位或国际单位（SI）为单位表示的数值，均应分别视作标准值。在

本规范正文中，国际单位（SI）示于括号中。两种单位制的数值间并非精确地相等，因此，

每种单位制必须独立使用。两种单位的数值混合使用可能导致与本标准不符。 

 

2. 引用文件 

2.1 ASTM 标准3 

 A788/A788M 锻钢件的一般要求规范 

 A961/A961M 管道用钢制法兰、锻制管件、阀门及零件的通用要求规范 

                                                        
1
本规范的解释权归ASTM的钢、不锈钢和有关的合金钢委员会A01，本规范由管道用锻钢件和管件以及管

道和特殊用途的栓接材料分委会A01.22直接负责。 
现行版本于 2014 年 10 月 1 日获得批准，于 2014 年 10 月出版发行。首版名称为 A350-1952。前一版本的

名称为 A350/A350M-2013。DOI: 10.1520/A0350_A0350M-14。 
2适用锅炉和压力容器规范的，见锅炉和压力容器规范第 II 卷的相关规范 SA-350。 
3相关 ASTM 标准，可浏览 ASTM 网站，www.astm.org 或与 ASTM 客服 service@astm.org 联系。ASTM 标

准手册卷次信息，可参见 ASTM 网站标准文件汇总。 
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